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Resumen  El  presente  estudio  evaluó  el  grado  de  sellado  marginal  y  resistencia  adhesiva  de
restauraciones  de  resinas  compuestas  confeccionadas  con  un  sistema  adhesivo  de  grabado  y
lavado en  dentición  primaria  y  definitiva.

Para  realizar  ambos  test  se  utilizaron  20  piezas  primarias  y  20  piezas  definitivas.
En resistencia  al  cizallamiento,  los  dientes  fueron  seccionados  longitudinalmente  y  se  les

adhirió un  cilindro  de  resina  compuesta,  utilizando  la  técnica  adhesiva  de  grabado  y  lavado  para
ambas denticiones.  Posteriormente,  fueron  testeados  en  una  máquina  de  ensayos  universales
Tinius Olsen,  aplicando  una  fuerza  de  cizallamiento  de  200  kg  y  a  una  velocidad  de  cabezal  de
0,2 cm/min.

Para  el  test  de  sellado  marginal,  se  les  realizó  una  preparación  cavitaria  clase  V,  por  vesti-
bular/palatino  estandarizada.  Luego  se  les  confeccionaron  restauraciones  de  resina  compuesta
con la  técnica  de  grabado  y  lavado,  y  se  sometieron  al  termociclado  con  azul  de  metileno  al
2%; después  fueron  cortados  y  observados  al  microscopio  óptico  estereoscópico  con  aumento
de lupa,  para  medir  el  porcentaje  de  microfiltración  obtenido.
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El  valor  promedio  de  la  resistencia  adhesiva  al  cizallamiento  para  dentición  primaria  fue  de
8,49 Mpa,  y  de  9,52  Mpa  para  dentición  definitiva,  no  encontrándose  diferencias  estadística-
mente significativas  entre  los  grupos  en  estudio.  En  la  investigación  sobre  el  grado  de  sellado
marginal  se  evaluó  el  porcentaje  de  microfiltración  y  tampoco  se  encontraron  diferencias  esta-
dísticamente  significativas,  lo  que  señalaría  que  ambos  tejidos  son  igualmente  susceptibles  de
ser tratados  adhesivamente  mediante  la  técnica  de  hibridación.
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Evaluation  of  microleakage  and  strength  adhesive  of  composite  resin  restorations
with  total  etch  adhesive  system  in  primary  and  permanent  teeth

Abstract  The  present  study  evaluated  the  degree  of  marginal  seal  and  adhesive  resistance  of
composite  resin  restorations  prepared  with  an  etch  and  rinse  adhesive  system  in  primary  and
definitive  dentition.

To  perform  both  tests,  20  primary  pieces  and  20  permanent  pieces  were  used.
In the  shear  strength  resistance,  the  teeth  were  sectioned  longitudinally  and  were  adhered

to composite  resin  cylinder,  using  the  etch  and  rinse  technique  for  both  dentitions.  They  were
then tested  on  a  Tinius  Olsen  universal  testing  machine,  applying  a  shear  force  of  200  kg  and  a
head speed  of  0.2  cm/min.

For  the  margin  seal  test,  a  class  V  cavity  preparation  of  standardised  vestibular/palatine
was made.  The  composite  resin  restorations  were  made  with  the  etch  and  rinse  technique  and
were subjected  to  thermocycling  with  2%  methylene  blue.  Later,  they  were  cut  and  observed
using a  stereoscopic  optical  microscope  with  loop  magnification  to  measure  the  percentage  of
microfiltration  obtained.

The  mean  value  of  the  adhesive  resistance  to  shearing  for  primary  dentition  was  8.49  Mpa,
and 9.52  Mpa  for  permanent  teeth,  with  no  statistically  significant  differences  being  found
between  the  groups  studied.  In  the  test  on  the  degree  of  margin  seal  the  percentage  microfil-
tration was  measured,  with  no  statistically  significant  differences  being  found  either.  The  results
showed that  both  tissues  are  equally  susceptible  to  being  treated  adhesively  using  the  hybrid
technique.
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Introducción

En  la  actualidad,  las  restauraciones  de  resina  com-
puesta  se  realizan  frecuentemente  en  la  práctica  clí-
nica  tanto  en  dentición  permanente  como  en  dentición
primaria1,2.

Se han  generado  muchas  teorías  en  relación  con  el
comportamiento  de  las  resinas  compuestas  en  dentición  pri-
maria,  sosteniendo  que  debido  a  sus  diferencias  en  cuanto  a
la  microestructura  del  esmalte  y  la  dentina  podrían  produ-
cirse  diferencias  en  cuanto  a  resistencia  adhesiva  y  sellado
marginal  logrado  en  las  restauraciones  realizadas  sobre
ambas  denticiones,  considerando  que  estas  propiedades  son
clave  para  alcanzar  el  éxito  de  las  restauraciones  de  resina
compuesta  en  el  tiempo3.

En  la  literatura  existen  estudios  que  relatan  que  hay
diferencias  en  cuanto  al  grosor  dentinario  y  la  composición
química  de  la  dentina  de  piezas  primarias,  produciéndose
una  capa  híbrida  deficiente  y  delgada  en  comparación  con
las  piezas  definitivas,  concluyendo  con  ello  una  menor

resistencia  adhesiva  de  piezas  primarias  en  comparación  con
la  obtenida  en  piezas  definitivas4.

También  existen  estudios  que  relatan  que  al  existir  dife-
rencias  microestructurales  en  cuanto  al  esmalte  de  piezas
primarias,  debido  a  su  menor  densidad  de  mineralización
y  presencia  de  esmalte  aprismático  en  comparación  con
el  esmalte  de  piezas  definitivas,  existiría  en  piezas  prima-
rias  un  patrón  de  grabado  deficiente  y,  por  consiguiente,  un
menor  sellado  marginal5.

Sin  embargo,  investigaciones  científicas  como  la  rea-
lizada  por  De  Araujo  et  al.6 reportan  que  no  existirían
diferencias  significativas  en  cuanto  a  resistencia  adhesiva
y  sellado  marginal  en  dentición  primaria  versus  dentición
definitiva1,6.

En  virtud  de  la  controversia  existente,  el  presente  estu-
dio  experimental  busca  evaluar  el  comportamiento  de  las
restauraciones  de  resina  compuesta  en  cuanto  a  resistencia
adhesiva  y  sellado  marginal  en  piezas  primarias  en  compa-
ración  con  piezas  definitivas  con  el  fin  de  dilucidar  si  los
procedimientos  que  se  han  de  realizar  en  ambas  denticiones
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